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Das Produkt
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Echtstein

Harzmischung

Glasfaser

Untergrund



Das Produkt

ÅSkinrock-Basis

ÅSkinrock-Basis Plus

ÅSkinrock-Translucent

ÅSkinrock-Art

ÅSkinrock-Additives
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Rohstoff: Steinblöcke
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Dekore
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Tests und Zertifikate
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Testnummer Test-Typ Testresultat

ASTM C-121 Wasseraufnahme Wasseraufnahme bei unversiegelter 

Oberfläche +2.50%

20641787-10a Brandverhalten Nach Din 4102 Teil 1 Baustoffklasse B2

EN 13823 RF 2 (VKF Richtlinien)
EN 13823 Cðs2, d0 (Orientierend)

G2970-01 Dampfdurchlässigkeit Nach SN EN 1931

G2970 Frost- und Tausalzwiederstand Nach Norm SIA 262/1:2013

52376-004 Emissionstest (Quarzit) Emissionstest gemäss AgBB 2015 / erfüllt

52376-001 Emissionstest (Schiefer) Emissionstest gemäss AgBB 2015 / erfüllt



Produkte
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Skinrock -Basis Skinrock -Basis 

Plus

Skinrock -

Translucent

Skinrock -

Zusatzprodukte

Skinrock -Art

Innen - und 

Aussenbereich

Bodenbelag Hinterleuchtbar Skinrock:

Care

Protect

Cleaner

Cleaner Strong

Grout

Lampen, Kunst 

und Skulpturen
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